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Spis tresSci

1 Zakres normy

2 Cel anodowania

3 Normy powotane

4 Kategorie materiatow

5 Zawieszka

6 Opis metody

7 Zapewnienie jakosci

8 Oznaczenie

Zaltacznik A — Zalecenia dotyczace przygotowania powierzchni

Zatlacznik B — Badanie absorpcyjnosci metoda wehtaniania kropli fioletu antrachinonowego

Zatacznik C — Badanie odpornosci na korozj¢ metoda zanurzania w roztworze solnym



