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- Terminy i definicje
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Powotania normatywne ......

Metoda badania

Postanowienia ogélne

Sprawdzenie odporno$ci izolacji na nawijanie w niskiej temperaturze

Pobieranie i przygotowanie prébek badawczych
Urzadzenie

Procedura

Warunki sprawdzenia
Ocena wynikéw

Sprawdzenie odpornosci powtok na nawijanie w niskiej temperaturze

Pobieranie i przygotowanie prébek badawczych
Urzadzenie, procedura i warunki sprawdzenia

Ocena wynikow

Sprawozdanie z badania

Zalgcznik ZA (normatywny) Powolania normatywne na publikacje miedzynarodowe i odpowiadajgce

im publikacje europejskie

Rysunek 1 - Urzadzenie do nawijania w niskiej temperaturze

Tablica 1 - Obroty trzpienia
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