stronica 2
EN ISO 12543-3:1998

Spis tresci

Przedmowa

1 Zakres normy

2 Normy powotane

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie

4 Odpornosc¢ szkta warstwowego i szkta warstwowego o wtasciwosciach ognioodpornych
4.1 Badanie odpornosci na wysoka temperature

4.2 Badanie odpornosci na wilgo¢

4.3 Badanie odpornosci na promieniowanie

5 Odpornos¢ ognioodpornego szkta warstwowego
51 Podgrupa A

52 Podgrupa B

6 Czesci skfadowe

7 Wymiary i wykonczenie obrzezy

8 Wyglad

9 Oznaczenie



