Spis tresci

Przedmowa

Wstep

1 Zakres normy

2 Normy powotane

3 Definicje .

3.1 zeliwo szare

3.2 twardos¢ wzgledna

3.3 reprezentatywna grubos¢ scianki
4 Oznaczenie

5 Informacje dostarczane zzaméwieniem
6 Wytwarzanie

7 Wymagania

7.1 Wiasnosci mechaniczne

7.2  Wiasnosci wytrzymatosciowe
7.3 Twardosé

8 Pobieranie probek

8.1  Wymagania ogodine

8.2  Prdéba rozciggania

8.3  Pomiar twardosci

9 Metody badan

9.1 Proéba rozciggania

9.2 Pomiar twardosci Brinella

10 Badania powtérne
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Zalacznik A (informacyjny) Dodatkowe informacje dotyczace wtasnosci mechanicznych i fizycznych, zawar-

tych w tablicach 1i 2.

Zatacznik B (informacyjny) Dodatkowe informacje dotyczace zaleznosci pomiedzy twardoscig i wytrzymato-

Scig na rozcigganie.

Zatacznik C (informacyjny) Dodatkowe informacje dotyczace zaleznosci miedzy wytrzymatoscia na rozcia-

ganie, twardoscig i gruboscig scianek odlewéw z zeliwa szarego.

Zatacznik D (informacyjny) Bibliografia



