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Spis tresci
Przedmowa
Wprowadzenie
1 Zakres normy
2 Normy powotane
3 Definicje
4 Zasada badania
5 Aparatura
6 Pobieranie prébek
7 Przygotowanie probek do badan
7.1 Postanowienia ogodine
72 Przyklejanie goracym asfaltem
7.3 Przyklejanie przez zgrzewanie
7.4 Przygotowanie przyklejonych prébek do badan
8 Procedura badania
9 Podawanie wynikéw, ocena i doktadno$¢ metody badania

10 Sprawozdanie z badan



