3

4
4.1
4.2

9
5.1
52

6
6.1
6.2

7
71
1.2
73
7.4
7.5
7.6
7.7

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9

10

1"

Spis tresci

Przedmowa
Zakres normy
Normy powotane
Definicje

Informacje podawane przez zamawiajacego
Postanowienia ogolne
Opcje

Wymiary, masa i tolerancje
Wymiary i tolerancje
Masa wyrobu

Klasyfikacja i oznaczenie
Klasyfikacja
Oznaczenie

Wymagania techniczne
Proces wytwarzania stali
Stan dostawy

Skfad chemiczny
Wiasnosci mechaniczne
Wiasnosci technologiczne
Stan powierzchni

Jakos¢ wewnetrzna

Kontrola i badania

Postanowienia ogdine

Pobieranie odcinkéw probnych

Partia do badan

Sprawdzenie sktadu chemicznego
Przygotowanie odcinkdw probnych i probek
Metody badan

Badania powtdérne i ponowne przedstawienie wyrobéw do badan

Dokumenty kontroli
Cechowanie
Reklamacje

Opcje

Zatgcznik A (normatywny) PotoZenie probek

Zatgcznik B (informacyjny) Wykaz odpowiednich poprzednich oznaczen
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Zatgcznik C (informacyjny) Minimalne wewnetrzne promienie giecia przy obrébce plastycznej na zimno



