Spis tresci

Przedmowa

1 Zakres normy

2 Normy powotane

3 Definicje

4 Oznaczenia

4.1  Materiat

4.2 Stan materiatu

43 Wyréb

5 Informacje podawane w zamoéwieniu
6 Wymagania

6.1 Skfad chemiczny

6.2 Wiasnosci mechaniczne

6.3 Wymiary i dopuszczalne odchyiki
6.4 Dopuszczalne odchytki ksztattu

6.5 Zdolnos¢ przepustowa

6.6 Powierzchnia

7 Pobieranie probek

7.1 Postanowienia ogolne

7.2 Analiza chemiczna

7.3 Badania wiasnosci mechanicznych

8 Metody badan

8.1 Analiza chemiczna

8.2 Proba rozciagania

8.3 Pomiar twardosci

8.4 Sprawdzenie zdolnosci przepustowej
8.5 Sprawdzenie czystosci

8.6 Badania powtorne

8.7 Zaokraglanie wynikow

9 Deklaracja zgodnosci i dokumentacja kontroli
9.1 Deklaracja zgodnosci

9.2 Dokumentacja kontroli

10 Cechowanie, etykietowanie, pakowanie
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