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Spis tresci

Przedmowa

1 Zakres normy

2 Powotania normatywne
3 Definicje

4 Symbo[e

5 Aparatura
51 Maszyna wytrzymatosciowa
5.2  Przyrzady pomiarowe

6 Pobieranie probek
6.1  Licznos$¢ probki
6.2  Wymiary probki
6.3  Stan probki i obrébka
6.4 Powloka przylepna

T Postepowanie
7.1 Pomiar szerokosci i grubosci kazdej probki
7.2 Badanie na zginanie

8 Ocena
8.1  Postanowienia ogolne
8.2 Wytrzymatos¢ na zginanie obszaru powierzchni, fgcznie z obrzezami
8.3 Wytrzymatos$¢ na zginanie obrzezy '

9 Protokét badan




